
Resultados de pruebas recientes a 22 °C (72 °F) después de 21 días de tiempo de curado.

Tasa de extrusión (ASTM C 1183) 40 - 50 mL/min.

Propiedades de dureza, escala “A” (ASTM C 
661)

40 

Pérdida de peso (ASTM C 1246) Pasa 

Formación de piel 6 horas

Tiempo de secado al tacto 30 horas 

Manchado y cambio de color (ATSM C 150) Sin cambio visible de color/ Sin manchado

Adhesión- perdida (ASTM C 794)

Aluminio  18-22 pli (80-99 N)

Concreto   20-25 pli (89-111 N)

Ladrillo 19-23 pli (85-102 N)

Sin pérdida de adhesión

Efectos de envejecimiento acelerado (ASTM C 
793)

Pasa 

Capacidad de movimiento (ASTM C 719) +/- 25 %

Resistencia a la tensión (ASTM D 412) 250 psi

Elongación final (ASTM D 412) 200 a 300 %

Módulo 100 % (ASTM D 412) 230 psi 






